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1.1 Krabice jako ochrana proti polutantiim - pokracovani

1.1.1 Material a metody

1.1.1.1 Pouzité obalové materialy:
o Novosedlice — lepenka dodavatel Novosedlice

o Klug - lepenka dodavatel Klug
o Microchamber — Microchamber Bond

Obalové materidly byly charakterizovany kyselosti (pH vodného vyluhu za studena podle
CSN ISO 65 88) a alkalickou rezervou (CSN ISO 10716) viz zprava za rok 2008.

Z uvedenych materidli byly zhotoveny obaly s jednotnym vnitinim objemem 0,0065 m’
a plochou 0,22 m” stejné jako pii pokusu v letech 2008-2009. Do obali byly uzavieny pasivni
senzory pro méfeni priniku oxidu sifi¢itého a dusicitého (NILU) upevnéné v lepenkovém
stojanku. Krabice byly umistény do klimatické komory CTS se zvlastnim zkuSebnim boxem
a ddvkovacim systém plyntt NO, a SO,. V komote se uzivaji sméesi oxidi sifi¢itého nebo
dusicitého v dusiku resp. v syntetickém vzduchu. Kontrolni senzory byly umistény do komory

voln¢€ bez obalu pouze v lepenkovém stojanku.

Podminky pokusu: 25 °C, 50%RH,10 ppm NO,, 0,007 ppm SO, po dobu 23 dn?.

1.1.1.2 Pasivni senzory

Byly vyrobeny v Norsk institutt for luftforskning (NILU). Filtr pasivniho senzoru
pro stanoveni SO, je impregnovan alkalickym roztokem, ktery se po expozici rozpusti
ve vodném roztoku a sirany jsou stanoveny iontovou chromatografii. Filtr pasivniho senzoru

pro NO; je impregnovén jodidem a obsah dusitanil je urcen fotometricky.

1.1.2 Vysledky a diskuse

Z technickych divodi (zdvada na klimatické komote) doslo k nepldnovanému prodlouZeni

doby pokusu a senzory NILU nebylo moZno po expozici vyhodnotit, protoZe doba jejich



Zivotnosti je omezend. Proto budou vliv polutanti na obalové materidly a schopnost obala

chranit sviij obsah pted oxidy siry a dusiku hodnoceny pouze sekundarné:

Vlastni obalové materialy

o stanoveni pH studeného vyluhu

o stanoveni alkalické rezervy

Lepenkovy stojanek na pasivni senzory (umistén uvnitr krabice)
o stanoveni pH studeného vyluhu
o stanoveni alkalické rezervy.
Ve spoluprici s laboratofi Narodni galerie bude ovéfena moZnost stanovit koncentraci

resp. rozloZeni siry v obalovych materidlech pomoci elektronového mikroanalyzatoru.



